
CENTRUL NATIONAL PENTRU iNCERCAREA $1 EXPERTIZAREA PRODUSELOR
LABORA TOR LAREX BUCURE$TI

MARCA "Larex" ESTE INREGISTRATA LA GENEVA DIN ANUL 1975
Sediul central: 80S. Vitan Barzesti nr. 11B, sector 4, Bucuresti; Tel: 0213347865;
0213345702; 0722558433;TeIlFax: 0213345142; Fax: 0722154053;
E-mail: office@larex.ro; www.larex.ro
Filiale: Arad, Baia Mare, Constanta, Galati, Oradea, Sibiu, Timisoara.

acredttat pentru
lNCERCARE
l\.oMAN/A, I]

~_N_~~./'
SR EN ISO I eEl 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDrrARE

or. L11098

RAPORT DE iNCERCARI
Seria B Nr. 012617 Data emiterii: 09.02.2017

lncercarl efectuate in laboratorul LAREX Bucurestl

CLIENT
Nume: XEROX ROMANIA ECHIPAMENTE SI SERVICII SA

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, bloc HBC, sector 2, Bucuresti

Cornanda: 90107.02.2017

Esantion prelevat de: pe raspunderea clientului

Descriere esantion (date de identificare): Inscris ambalaj: HARTlE PENTRU COPIATOR "XEROX
BUSINESS" - A4+A3

Coli albe de Mrtie pentru copiator, un top de 500 coli format A4 (210x297 mm) ~i un top format A3
(297x420mm), in ambalaj de desfacere, hartie tiparita sl tnscriptlonata cu date de identificare a produsului:
made in Slovacia, cod EAN 5017534918201 (A4) respectiv EAN 5017534918218 (A3).

Cod Larex 90-1-2-LB 03.

Data primire esantion: 07.02.2017
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RAPORT DE iNCERCARI

Seria B Nr. 012617

Nr. incercare Unitati de Metoda de incercare Valoare
crt. masura determinata
1 Gramaj g/m2 SR EN ISO 536:2012 80,3

Anexa A2

2* Grosime IJm SR EN ISO 534:2012 109
pct. 9.3.

3* Densitate aparenta g/em3 SR EN ISO 534:2012 0,74
Pet. 10.3

4* Grad de alb % ISO 2470-1 :2009 111

5* Opacitate de tipartre % ISO 2471 :2008 94

6* Rezistenta la tracfiune kN/m SR ISO 1924-2:2009 3,26
Pet. 9.2.

7* Indiee de tractiune kNm/kg SR ISO 1924-2:2009 40,6
Pet. 9.3.

8* Netezime, 5 ISO 5627:1995 metoda 29/34
fata/verso 8ekk

9 Umiditate % SR EN ISO 287:2009 4,7

10 Cenusa .% ISO 2144:2015 12,7

11* Absorbtia apei g/m2 SR EN ISO 535:2014 43,6
Cobb 60

12* Grad de impurifieare mm/m? SR ISO 5350-3:2000 0

13* Grad de ineleiere mm STAS 4748:1985 metoda B 1,9

14* Verifiearea dimensiunii mm STAS 3976:89
formatelor:
-format A4 210/297
-format A3 297/420

15* Rasuctrea la umezire (+1-) STAS 4756:1980 " - "

1 de ± 0,6 g/m2;
6 de ± 0,3 KN/m;
9 de ± 0,1 %

10 de ± 0,3 %;
11 de ± 3 g/m2

Observatlt:
Ineertitudinea de rnasurare asociata rezultatelor Incercaril pentru un nivel de ineredere de 95% este
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RAPORT DE iNCERCARI

Seria B Nr. 012617

Nr. crt.
incercare Data. efectuarii lncercarii

Mattei Elena

Executant lucrare (nume, prenume ~i sernnatura)

1-15 08-09.02.2017

FUNCTIA $EF LABORATOR LAREX BUCURE$TI

ANCA

SEMNATURA?PRENUME

NUME GAVRIL

L

NOTE:

1. lncercarile identificate cu * nu sunt acreditate RENAR.
2. Incercarile identificate cu ** sunt efectuate in laboratoare subcontractate.
3. Esantionul martor se pastreaza timp de 61uni de la data eliberarf prezentului document.
4. Rezultatele incercarilor se refera strict la esantionul analizat.
5. In cazul in care valoarea determinata se situeaza la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se inscrie lji incertitudinea

asociata, pentru un nivel de incredere de 95%,exprimata cu acelast numar de zecimale lji aceeasi unitate de rnasura.
6. Prezentul document este intocmit in 2 (doua) exemplare din care originalul se ehbereaza clientului si contine 3 pagini.
7. Se interziee reprodueerea prezentului document tara acordul seris al CNIEP Larex.
8. Document securizat prin timbru sec.
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